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tozyska izolowane z powtoka ceramiczna

Nowe tozyska izolowane z powtoka ceramiczna NSK zostaty zaprojektowane tak, aby wspiera¢ oszczednos¢
energqii i upowszechnia¢ stosowanie silnikow inwerterowych, usuwajac jednoczesnie ryzyko zwiazane z
uszkodzeniem tozyska przez prad elektryczny.

Dzieki ulepszeniom optymalizujacym izolacyjnosc¢ i przewodnos¢ cieplna, tozyska NSK serii HDY2 stanowia
niezawodny wktad w efektywnos¢ energetyczng i zmniejszenie zuzycia energii.

Udowodnione korzysci

» Skuteczne zapobieganie uszkodzeniom zwigzanym z korozjg elektryczng

» Znakomite wiasciwosci izolacyjne, parametry poprawione ponad 10-krotnie

» 0pornos¢ izolacyjna wynosi 100 GQ przy 1000 V DC (1 GQ = 1000 MQ)

» Brak napiecia przebicia ponizej napiecia roboczego 6000 V DC

» Zwiekszona trwatos¢ dzieki nowej, zoptymalizowanej powtoce charakteryzujacej sie 3 razy lepsza
odpornoscia na uderzenia w poréwnaniu do standardowych tozysk z powtoka ceramiczna

» Znakomite rozpraszanie ciepta

» Zgodno$¢ wymiarowa zapewniajaca zamiennos¢ z tozyskami standardowymi

Warunki:
PRAD ELEKTRYCZNY WYSOKA PREDKOS(C

NISKI POZIOM SZUMU
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Cechy konstrukgji

» Ceramiczny materiat powtoki oparty
na tlenku glinu ze zoptymalizowanymi
dodatkami

» tozyska napawane plazmowo
dla zapewnienia wiasciwego
przywierania do stali fozyskowe;

» Powtoka uszczelniana specjalng
zywica akrylowa

» tozyska produkowane z ultraczystej stali,
zwiekszajacej trwatos¢ zmeczeniowa

» Wysokiej klasy kulki zapewniajace cichg
i ptynna prace przy wysokich
predkosciach

» Znakomicie wykonczone bieznie -
minimalizacja szumu i poprawa
rozprowadzania $rodka smarnego

» Dostepne fozyska serii 62 z otworem
o srednicy od 75 do 130 mm oraz serii 63
z otworem o $rednicy od 60 do 110 mm

» Typ otwarty, z wewnetrznym luzem
promieniowym (3

Zastosowania

» Silniki przemystowe
» Wytwarzanie energii
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OSIAGI PRODUKTU
RYS. 1 - NAPIECIE PRZEBICIA
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RYS. 2 - OPORNOSC IZOLACYJNA

1000

PONAD 10-KROTNIE WIEKSZA
OPORNOSC IZOLACYJNA

100

10 I
1 -

RYS. 3 - WYTRZYMALOSC MECHANICZNA: WYNIKI PROBY UDAROWE.J
DLA LOZYSKA Z POWLOKA CERAMICZNA [BIEZNIA ZEWNETRZNA 6311]
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PONAD 3-KROTNIE WIEKSZA
WYTRZYMALOSC MECHANICZNA
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POWIERZCHNIA BOCZNA

BRAK USZKODZENIE
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$CIECIE MONTAZOWE
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RYS. 4 - ROZPRASZANIE CIEPLA [BIEZNIA ZEWNETRZNA 6311]
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